Krakow, 2 lipca 2020

I,

e, —,—, ——— e R

SAMORZADOWE DROGI BETONOWE W POLSCE
- 25 LAT DOSWIADCZEN
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DROGI BETONOWE
KORZYSCI DLA KIEROWCOW
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KORZYSCIW ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA
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— Betonowe nawierzchnie drogowe
e
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Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad konsekwentnie
od kilkunastu lat buduje autostrady i drogi ekspresowe z betonu

Budowa Autostrady A1 Tuszyn -Czestochowa, betonowa nawierzchnia




Samorzady chetnie siegajq po betonowe nawierzchnie!
—
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Wedtug szacunkow SPC, w ostatnich latach rocznie w Polsce
budowanych jest nawet ok. 100 km drég samorzadowych
Z betonowa nawierzchnia




s, Betonowe nawierzchnie drogowe
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X Autostrady i drogi ekspresowe 750 km

“» Drogi samorzqdowe ~ 1000km
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N, Betonowe nawierzchnie drogowe
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W 1912 w Krakowie powstaje pierwsza betonowa nawierzchnia ulicy

1924 — Ul. Karfowicza w Krakowie




s, Betonowe nawierzchnie drogowe
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1937 — ul. Beniowskiego (Cichy Kgcki) w Krakowie 2019 — ul. Beniowskiego (Cichy Kgcki) w Krakowie




s, Betonowe nawierzchnie drogowe
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BETON

ISPOSOBY JEGO
PRZYRZADZANIA

S A<NumN

NAKLADEM
ZWIAZKU POLSKICH FABRYK
PORTLAND-CEMENTU

WARSZAWA

1928,

2019 — ul. Chodowieckiego (Cichy Kgcki) w Krakowie
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Betonowe nawierzchnie drogowe

—
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mn,  Betonowe nawierzchnie drogowe
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Polskie doswiadczenia sprzed lat

1983 - 1991 = eksperymentalny program GDDP

U

Powstato 51 odcinkéw o tacznej dtugosci 50 km
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W oparciu o europejskie, ale rowniez polskie doswiadczenia
postawiono teze:




Betonowe nawierzchnie drogowe
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Targi AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach
Pokaz budowy drogi betonowej, 2005 rok
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Poradniki i broszury informacyjne

_Antonj Szy4yo
Piotr Mackiewicz
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PUBLIKACJE

Ksiazka: Nawierzchnie drogowe oLl "'w."e"}ij?ii??%l}
z betonu cementowego, 2004 rok :'5-13”*“ SLILHYIESY
- Antoniszydlo

Teoria
Wymiarowanie
Realizacja

Prof. Antoni Szydto
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Nowoczesna dokumentacja techniczna

Ogodlne Specyfikacje Techniczne

Katalog Typowych Konstrukcji Sztywnych

4/
sy,
)
it
o




IR, Betonowe nawierzchnie drogowe
e

=
<SPC
RAPORT EKSPERTOW POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ

Analiza kosztéw budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych
- prof. A. Szydto Politechnika Wroctawska

BUDUJMY DROGI BETONOWE
-T0 su‘;;‘op,t‘AcK!"\\
7 (1] T
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Betonowe nawierzchnie drogowe
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Koszty budowy nawierzchni

Jak wynika z poréwnania aktualnie budowanych konstrukcji
drogi betonowe sg tansze od asfaltowych juz na etapie budowy.
Kosztbudowy 1 km drogi ekspresowej dwupasmowej:

Nawierzchnia
betonowa

Nawierzchnia
asfaltowa

1936 979,90 PLN

2719 300,00 PLN

Koszt catkowity

Zestawienie tacznych kosztéw budowy, remontu oraz utrzymania przez
okres 30 lat 1 km drogi ekspresowej dwupasmowej pokazuje,
ze nawierzchnie betonowe sg dwa razy tansze od asfaltowych:

Koszty budowy

=SPC

Koszt utrzymania nawierzchni

asfaltowych i betonowych dla 1 km drogi
ekspresowej dwupasmowej na przestrzeni 30 lat:

Nawierzchnia
betonowa

Nawierzchnia
asfaltowa

2618 300,00 PLN 495 474,44 PLN

Koszty utrzymania

e B Asfac
= () Beton

Koszty catkowite

5 337 600,00 PLN

Réznica 54,4%

2432 454,34 PLN

Dane pochodzg z raportu ,Badania i analizy kosztéw budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych, opracowanie przygotowane przez zesp6t ekspertow z

Politechniki Wroctawskiej pod kierunkiem prof. Antoniego Szydto
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Przyktady betonowych
autostrad




Betonowe nawierzchnie drogowe

A4/A18 A2 Nowy Tomysl - Swiecko




e N Betonowe nawierzchnie drogowe

A4 Jedrzychowice-Krzyzowa
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A4 Wroctaw-Legnica
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Betonowe nawierzchnie drogowe

A1 Strykéw-Tuszyn
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Przyktady betonowych
drog ekspresowych
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S8 Polichno — Rawa Mazowiecka
: 27




Betonowe nawierzchnie drogowe
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S17 Garwolin — RyKi
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S61 Obwodnica Suwatk
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Przyktady betonowych
drog miejskich




e N Betonowe nawierzchnie drogowe
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Nawierzchnia betonowa w Tarnowie-Moscicach,

ul.Glogowa,
Na drugim planie widoczny historyczny budynek Ignacego
Moscickiego, Prezydenta Polski w latach 1926-1939

Nawierzchnia betonowa — Tarnéw, ul.Westerplatte




Betonowe nawierzchnie drogowe

Warszawa

ka

Warszawa

ICZna

ul.Pszeni

liws

ul.Mys
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ul.Wisze, Krosno




.ﬂ S C BETONOWE DROGI SAMORZADOWE
= TRWAtOSC | BEZPIECZENSTWO

STAN DROG GMINNYCH | POWIATOWYCH W POLSCE

Odsetek drog powiatowych i gminnych

, : o .
w stosunku do catej sieci drog w Polsce 885 A'

Az 45% drog powiatowych i gminnych
w Polsce nie ma nawierzchni utwardzonej!




taczna dtugosé drog
YAl Wymaga
smnnveH 246 tyskm  ESIROY cermonty

T POWIATOWYCH |/3 tys. km H

Kluczowe parametry I Najczesciej wystepujace
decydujace o wyborze technologii problemy na juz
na drogach samorzadowych istniejacych drogach

trwatosc cena I dziury koleiny

O+ 1 aA+a




- s = — 7000r. 2004r. 2007+

Nacisk na droge przez zestawy gospodarcze wem wem === @=—
(traktory z przyczepami, kombajny itd.)

Beton Asfalt
Obcigzenia pojazdu Sity nacisku pojazdu

rozktadajg si¢ na catg piyte powodujg trwate, sumujace
sig odksztatcenia nawierzchni

nawierzchnia betonowa ——e warstwa bitumiczna

podbudowa =——e warstwa wigzaca
podtoze ulepszone podbudowa
|7
Jak zwigkszyta 1,82 mln
sie liczba ciggnikow 1 25 min
rolniczych
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Przyktady betonowych
drog samorzadowych
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Wojewoddztwo Matopolskie

~ 270 km w latach1997 - 2017

Piwniczna Korzenna
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Przyktady betonowych drég samorzadowych

Wojewodztwo Opolskie
Droga Ujazd - Zimna Wédka

4 m x 5,0 km powstata w roku 2005
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N Przyktady betonowych drég samorzadowych o
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Wojewodztwo Swietokrzyskie

Droga Gliniany - Teofilow
4,5 m X 5,3 km 2006 rok

e
A \
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Przyktady betonowych drég samorzadowych

Wojewodztwo Lubelskie

Droga w miejscowosci Ratyczow, gm. Laszczéow
3 mx 600 m, 2000r.
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N Przyktady betonowych drég samorzadowych o
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Wojewoddztwo Lubelskie

Droga w miejscowosci Majdan Ostrowski gm. Wojstawice
4 m x 600 m, 2003 rok
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Przyktady betonowych drog samorzadowych
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Wojewoddztwo Opolskie

Droga w Brzeziach k.Opola

7mx 1,6 km, 2013 rok




s, Przyktady betonowych drog samorzadowych

Wojewoddztwo Podlaskie

Gmina Gotdap dtugos¢ odcinkéw
2,4 km, 2017 rok

Suwatki 2016
1000 m X 6

. . - ';w?-"":;;_—":_ >
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Wojewoddztwo Lodzkie

Trebaczew, 2017 rok
KR6 2,7kmx7 m




Przyktady betonowych drég samorzadowych

Wojewodztwo Pomorskie

Droga powiatowa Smolno - Mrzezino - Kazimierz
6 m x 4,5 km powstata w roku 2011

=SpC
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Betonowe drogi
samorzgdowe po latach
uzytkowania




Drogi betonowe po latach uzytkowania
- ¥ g P y
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Budowa drogi Skomlin - Zbek w 1999 roku
Droga po 20 latach uzytkowania
Dtugos¢ 1 km, szerokos$¢ 4-5 m

I 48



Drogi betonowe po latach uzytkowania

Gmina Grybéw, drogi betonowe po 20 latach

wAWESieciibiatyehldros:




mn,  Drogi betonowe po latach uzytkowania

Gmina Ozaroéw, drogi betonowe po 14 latach
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pla rucm; |
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Stubice, droga betonowa w SSE po 19 latach
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mn,  Drogi betonowe po latach uzytkowania
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Ratyczéw, gm. taszczéw, woj. Lubelskie
Droga betonowa po 19 latach
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tkowania

Zy

i betonowe po latach u

En, Drog

woj. podkarpackie
i betonowe po 14 latach

)

1Ca

Zuraw

Gmina

Drog
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mn,  Drogi betonowe po latach uzytkowania

Gmina Nowosolna, woj. todzkie
Droga betonowa po 16 latach




Program Dobry Gospodarz

{liCementu




Drogi betonowe - trwate i niezawodne rozwiazanie

Leszek Skowron 1 Eu!
Wéjt Gminy Korzenna |

\
o | - Tadeusz Kauch
¥ '@ Burmistrz Gminy Ujazd

:-m-sn-q‘




Drogi betonowe - trwate i niezawodne rozwiazanie

DOBRY GOSPODARZ - 2018

Marcin Majcher
Burmistrz Gminy Ozarow

Jozef Swaczyna
Starosta Powiatu Strzeleckiego




|
Matgorzata Majcher
Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Zagospodarowania
Przestrzennego w Zaganiu
Drogi wewnetrzne na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej przy ul. Asnyka w Zaganiu,

Ponad 11,5 m2 powierzchni
termin realizacji: od 17.05.2017r. do 16.04.2019r;




Drogi betonowe - trwate i niezawodne rozwiazanie

Leszek Loch
Dyrektor Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei

we Wroctawiu

Betonowa obwodnica Swidnicy
Dtugosc¢ drogi ponad 13 km

Termin realizacji rok 2011 = z

IS



Szymon Ogtaza

Cztonek Zarzadu Wojewoddztwa Opolskiego (
Obwodnica m. Malni i Choruli o dtugosci 6 km - -
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 423 '




Krakow, 2 lipca 2020
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Dziekuje za uwage!

Prof. Jan Deja

Stowarzyszenie Producentéow Cementu
Polish Cement Association
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